
ASSAIG NORMA

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm

UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-
1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl ASTM D 6938

Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer UNE-EN ISO 148-1

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl NLT 357

Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat

UNE-EN ISO 6892-1

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer UNE-EN ISO 7438

Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena
laminat en calent

Article 28-1 de la Instrucció EAE 2011

ANNEX NÚM. 4
ACREDITACIONS ASSAIGS

CONTRACTE DE SERVEIS PER A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA  DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES “NOVA 
ESTACIÓ D'AUTOBUSOS A LLEIDA”. CLAU: PC-ANL-20011


