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ACREDITACIONS ASSAIGS DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES

PARTICULARS

Referéncia !

Assaig de compactacio, proctor modificat UNE
103501:1994

Determinacié in situ de la humitat i la densitat pel métode de la sorra d'un sol | ASTM D6938 -
10

Assaig de formigo fresc. Presa de mostres UNE-EN
12350-1

Assaig de formigo fresc. Assaig d'assentament UNE-EN
12350-2

Assaig de formigd endurit. Fabricaci6 i cura de provetes per a assaig de | UNE-EN

resisténcia 12390-2

Assaig de formigd endurit. Resisténcia a compressié UNE-EN
12390-3

Assaig de doblegament-desdoblegament d’'una proveta d’acer per armar | UNE-EN  ISO

formigons 15630-1

Determinacié del limit elastic, resisténcia a la tracci6 i allargament i estriccié | UNE-EN ISO

d’'una proveta d’acer per armar formigons 15630-1

Determinacié de I'area de seccid recta transversal equivalent d’'una proveta | UNE

d’acer per armar formigons 36068:2011
Apart. 32.1 de
la EHE-08

Determinacioé de les caracteristiques geometriques d'una proveta d'acer per | UNE-EN  ISO

armar formigons 15630-1

Assaig mitjangant liquids penetrants UNE-EN ISO
3452-1

Determinacié del gruix de pel-licula del recobriment de pintura sobre un | UNE-EN  ISO

element metal-lic 2808

Prova estanqueitat de coberta plana NBE-QB-1990

1 Referéncia identificada en les declaracions responsables aportades pel licitador

6 UNE 104401



