
ASSAIG NORMA

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de 

quatre provetes prismàtiques de 160x40x40 mm
UNE EN 1015-11

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les 

provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie 

de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm

UNE-EN 12350-1, UNE-EN 

12350-2, UNE-EN 12390-1, 

UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 

12390-3

Inspecció d'una soldadura mitjançant líquids penetrants UNE 14-612

Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la 

tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat
UNE-EN 10025

Determinació de les característiques geomètriques d'una 

proveta d'acer per a armar formigons
UNE EN ISO 15630-1

realització dels assaigs relacionats en el present annex. 

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura

El licitador declara que disposa d’instal·lacions pròpies o de tercers (quina disponibilitat

s’acreditarà per carta de compromís de tercers) habilitades i a distàncies adequades per a la

ACREDITACIONS ASSAIGS DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES

PARTICULARS


