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ArcelorMitial SSC Espana, S.A. A Ao | FABRICA: DE LESAXA
¢ V)
B° Arralzubi, & Ea
31770 Losaln (‘:Vavana) ArcelorMittal —rh CERTIFICADO DE CALIDAD
Tino. 948 628 300 Ragirtds
= v MILL'S TEST CERTIFICATE
FECHA (Z01) CERTIFICADO NUMERQ (A-03)
TIPO CERTIFICATE NUMBER
CERTIFICADO EN10204-2.2-TESTIFICAC. INSPECCION DATE  27-08-08 20827005
MATERIAL (B-O1) UBRIMIENTO ORGANICO/ORGANIC COATING
FLEJE BANDACOLOR C/SUPERIOR-TOP SIDE :  SP D25 43-5023 B 30 CLIENTE-CUSTOMER {A-06)
s:ﬁhg“ésrANDARD IC/INFERIOR-BACK SIDE:  gp 007 24-5003 B 39 0055000
il ARCELORMITTAL DISTRIB.NORTE,S.L
CALIDAD-STEEL GRADE (B0Z} IMENSIONES-DIMENSIONS B.ELBARRENA-ADUNA (APDO,97)
GALV.DXS1D (FEP02G . .t 18,5
XS1D ( ) 2] 472,00 0,80  INCH 582 0,0314 20150 ADUNA CUIRUZED
N°PEDIDO - ORDER N° (A-07) REFERENCIA CLIENTE-CUSTOMER REF. (A-10) REF.PE=
FL69427-001 ESP.CL= REF .PA=
ANALISES QUIMICO- CHEMICAL ANALISIS (C-71) ENSAYQS MECANICOS OTROS
BULTO N° 0.F. COLADA X 100 X 1000 RECUBRIMIENTO MECHANICAL TEST OTHERS
BUNDLE N° M. 0. HEAT COATING Re Rm A | HARD
(8-07) (B-09) {B-08) % C % MN % 51 %P %S % AL |% % GRMS 7 M2 Nmom2 [N/mm2z| % HRB A PIB A P2 Am
: (C-60) (C-1%) | (C-12) | (C-13) | (C-32)
6341047 69151020 813570 4 21 1" 15 -] 26 225 2B6| 370 34
6341048 69151020 813570 4 21 1 15 é 26 225 286 370| 34
6341049 69151020 8131570 4 21 1" 15 6 26 225 286 370| 34
6341050 69151020 813570 4 21 1" 15 6 26 225 286 3707 34
6341128 69151010 B13570 4 21 1 15 6 26 225 286 370§ 34
6341129 69151010 813570 4 21 11 15 6 26 225 2B6| 370} 34
6341130 69151010 8131570 4 21 11 15 6 26 225 2B6| 370§ 34
6351131 69151010 813570 [ 21 u 15 6 26 225 286] 3701 34
OBSERVACIONES LA CORRECTA GESTION DE LOS RESIDLAOS DE ENVASE(EWBALAJE) DE NUESTRO PROOLCTO INSPECCION DE RECEPCION GESTION DE CALIDAD
REMARKS ES RESPONSABILIDAD DEL POSEEDCR FINAL,SEGUN NORMATIVA LEGAL VIGENTE. ArcelorMittal SSC Espaiia, S.A.
CALIDAD

0130844

Arcelociittal SSC Eepafia, S.A. - Regislio Mercantil da Navarra, Tamo 388, Fofia 1, Hoja NA-8815, N.LF. ES A31516833

PAG= 1 RO HAY HAS

TOTAL P.BG1



FABRICA: l:bg SALVATIERRA

(A-Q1)

Poligono Ind. Agurain, s/ ArcelorMittal CERTIFICADO DE CALIDAD

01200 Salvalierra (Alava)

Tino, 245 301 968 MILL'S TEST CERTIFICATE

ArcelorMittal SSC Espana, S.A.

TIPO ICALIDAD-STEEL GRADE (8-02) CERTIFICADO NUMERO (A-03) §i. [
CERTIFICADO EN10204-3.1-CERTIFICADQ INSPECCION | DCO1 A (FEPO1-A)(ST12.03) CERTIFICATE NUMBER 10716008
I A INAD 23;555 CORTADOS ACEITADA L
FLEJE LAMINADO EN FRIO CLIENTE-CUSTOMER (A-06)
NORMA STANDARD DIMENSIONES-DIMENSIONS (B-11) FECHA-DATE (Z2-01)
MM
EN-10327 ‘ 49,70 1,50 16-07-08 0055000
ARCELORMITTAL DISTRIB.NORTE,S.L
INCIIS S
1,956 0,0590 B.ELBARRENA-ADUNA (APD0.97)
N°PEDIDO - ORDER N° (A-07) REFERENCIA CLIENTE-CUSTOMER REF. (A-10) REF .PE=VILLABONA 20150 ADUNA GUIPUZCO
FL69432-001 ESP.CL= REF.PA=VILLABONA .
ANALISIS QUIMICQ-CHEMICAL ANALISIS (C-711 ENSAYOS MECANICOS OTROS

BULTO N° 0. F COLADA X 100 X 1000 RECUBRIMIENTO MECHAN CAL TEST OTHERS

BUNDLE N¢ M. 0. HEAT . ‘ _ COATING Re [ Rm.:[ A [HARD
(5-07) (B-09) (8-08) %C | % MN % &l %D 5 8 YAL % % % % GRMS / M2 Nimwm2 | N/mind| % | 1IRD Ml M2
(C-60) (C-1h | (Cly | €13y | (C-32)
B436399 MP030201 080435 3 18 15 13 8 35 219 «:325| 36
B436428 MP030201 080435 3 18 15 13 8 35 219 . 325 36
i

OBSERVACIONES LA CORRECTA GESTION DE LOS RESIDUOS DE ENVASE(EMBALAJE) DE NUESTRO PRODUCTO INSPECCION DE RECEPCION
REMARKS ES RESPONSABILIDAD DEL POSEEDOR FINAL,SEGUN NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

ArcelorMittal SSC Espafna, S.A. - Registro Mercantil de Navarra, Tomo 399, Folio 1, Hoja NA-8815, N.LF. ES A31519853
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